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A Thermodam THR

A beépitett egyes rendszerosszetevék énmagukban és/vagy egymassal 6sszeépitve, rendszerként
is rendelkeznek megfelelé6 miszaki mindsitéssel (CE jelzet, vagy Epit6ipari Mdszaki Engedély EME,
és TMI, vagy NME, vagy eurépai miiszaki engedély ETA, altal szabalyozott termékek esetén a szab-
vanyossagot tanusité Tipusvizsgalat, vagy — Teljesitmény Nyilatkozat, stb). A Thermodam hészige-
tel6 rendszer, illetve az alkalmazott elemek Teljesitmény Nyilatkozata letolthet6 honlapunkrol:
www.thermodam.hu/letoltesek

alapveto jellemzé teljesitmény értékelési modszer
Vizfelvétel (kapillaris préba)

24 6ra utan (kg/m?) <1,0 ETAG 004 5.1.3.1
Paradiffuziés atersztés (g/m? x nap) =40 MSZ EN ISO 7783:2012
Utéssel szembeni ellenallas 2J-nal nincs karosodas | MSZ EN 13498:2003
Tapadodszilardsag ragaszto és

szigetel6anyag kdzott (N/mm?2) =0,08 ETAG 004 5.1.4.1.1
szaraz koriilmények kozott

Tapadodszilardsag ragaszto és

alapfeliilet kozott (N/mm?) 20,25 ETAG 004 5.1.4.1.2
szaraz koriilmények kozott

Hévezetési ellenallas (tervezési érték

0,040 W/mK EPS) m2K/W

50mm vastag 1,25 ETAG 004 5.1.6.1
100mm vastag 2,5

150mm vastag 3,75

200mm vastag 5

Tlzvédelmi osztaly B-s2,d0 MSZ EN 13501-1:2007 + A1:2010
Homlokzati t(izterjedési hatarérték (perc) =45 MSZ 14800-6:2009

A Thermodam homlokzati h6szigetel6 rendszerre a Th = 45 perc homlokzati tiizterjedési hatarérték iga-
zolhatoé, amennyiben

- a homlokzati hészigetel6 rendszert nem éghetd (A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyu) falszerkezeten
készitik el, és a kivitelezés elétt a fogado felliletnek a hészigetel6 rendszer fogadasara valé alkal-
massagat megvizsgaltak,

- az egymas felett elhelyezked6 homlokzati nyilasok kototti tomar (A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyu)
falszakasz magassaga legalabb 1,30 m,

- a homlokzati nyilaszarék beépitése a tomor falszakaszon beliil (a kiils6 és a belsé fliggbleges
sikok k&zott) torténik,

- a homlokzati falra max. 250mm vastag normal, vagy grafitos EPS hészigetelés kertil,

- max. 10mm ragasztéréteggel ragasztva, pont-perem modszerrel,

A Thermodam THR altalanos teljesitmény jellemzéi



- a tdblakat mechanikusan is rogzitik, a kihizasi vizsgalat alapjan késziilt jegyzékonyv szerinti tipu-
su diibelekkel, min. 6db/m2 mennyiségben,

- a nyilasok szemdldoke felett, a homlokzati hészigeteléssel azonos vastagsagu, min. 300 mm szé-
les k6zetgyapot savot helyeznek el, tlizvédelmi céllal,

- a nyilas bélleteiben korben min. 30mm vastag min. 90kg/m? tests(r(iségl dsvanygyapot hészige-
telést ragasztanak

A Thermodam homlokzati hészigetel6 rendszer A-73/2016 sz. Nemzeti M(iszaki
Ertékelése letdlthets honlapunkrdl:
www.thermodam.hu/letoltesek

A Thermodam THR

Falazat

Hordképes alapfelilet
Thermodam EPS ragaszto
Thermodam EPS80 hészigetelés
Mechanikai rogzités, diibelezés
Ragasztoba agyazott lvegszivet
Thermodam EPS ragaszto
Thermodam vakolat alapozé

Thermodam vakolat

A Thermodam THR altalanos rendszerelemei



RENDSZER-

Megjegyzés:

Ezen a miszaki adatlapon feltiintetett adatokat legjobb tudasunk szerinti tapasztalataink alapjan
adjuk meg. Az adatokat a mindenkori épitménnyel, alkalmazasi céllal és a kiilonleges helyi igénybe-
vételekkel 6sszhangba kell hozni. Kritikus alkalmazasi teriilet esetén prébafelhordast kell végezni.
Ezt fenntartva vallalunk felel6sséget az adatok helyességéért eladasi és szallitasi feltételeink kere-
tében. A munkatarsaink altal adott, az adatlaptdl eltéré ajanlasok csak akkor kételez6 érvénydek
rank nézve, ha azok irdsos formaban megerdsitésre keriilnek. Minden esetben az altalanos szakmai
ismereteknek megfelel6en kell az anyagokat beépiteni.




Thermodam polisztirol

Gyarilag el6kevert, egykomponenst, cementbazisu, asvanyi,
ragasztéhabarcs.

= ; Alkalmazasi teriilet:
' Kivaléan alkalmas minden tipust EPS (expan-
dalt, formahabositott) és XPS, valamint grafit
E E THERMODAM |I adalékos EPS hészigetel6 lemezek ragasztasara.
Nl

Thermodam homlokzati h6szigetelé rendszerek-
ben livegszovet halé beagyazasara. Kiil- és belté-
ri felhasznalasra. Szakemberek szamara késziilt

POLISZTIROL termek.

POLISZTIROL

Hasznalati utasitas:

Alapfeliilet elokészités:

Az alap legyen tiszta, szaraz, j6 teherbirasu,
fagy-, por-, sékiviragzas- és laza részektél men-
tes. Nem lehet viztaszité. Ne kdvetkezzen be uté-
lagos atnedvesedés. A feliiletet az esetleges
szennyezésektdl meg kell tisztitani. Utélagos hészigetelésnél a laza, mallé részeket el kell tavolita-
ni, és a hibakat ki kell javitani, illetve erésen nedvszivo feliiletek esetében (pl: Ytong) minden eset-
ben sziikséges a Thermodam mélyalapozé alkalmazasa, amely egyenletesen szivova teszi a feliile-
tet. Ismeretlen tulajdonsagui fellileten végezzen tapaddasvizsgalatot.

A tapasz bekeverése:

Szdrja a Thermodam polisztirol ragasztotapaszt 6,5-7 liter tiszta vizbe €s lassu fordulaton, keverével kb.
5 percen 4t keverje, hagyja pihenni kb. 5 percig, aztan még egyszer keverje at! Feldolgozasi id6 kb. 1,5
ora. A készre kevert habarcsot nem szabad viz ismételt hozzdadasaval ujra keverni.

Ragasztas:

A bekevert csomémentes ragasztohabarcsot fogazott simitéval hordja fel az alapfeliiletre. A falnak
egyenletesnek kell lennie (+ 5 mm/m). A nagyobb egyenetlenségeket kiilon munkafolyamatban
egyenlitse ki. A 10 mm-nél kisebb egyenetlenségeket ragasztétapasszal, a nagyobb egyenetlensé-
geket kiilon vakolatréteggel simitsa el. Az anyagot a homlokzati szigetel6lapok hatoldalanak széle-
in valamint néhany ponton hordjuk fel Ugy, hogy a ragasztasi feliilet legalabb 40% legyen. Ugyeljen
arra, hogy a két hészigetel6 tabla kdzé ragaszté ne keriiljon. Egyenletes alap esetén felhordhato a
teljes felliletre is fogazott simitéval. Dibelezés legkorabban 24 6ra szaradasi id6 utan végezheto el.

Thermodam polisztirol ragasztéo- és agyazétapasz



Uvegszovet beagyazas:

A hészigetel6 tablak felragasztasa utan legalabb 24 éraval lehet megkezdeni az livegszovet halé be-
agyazasat. Ahhoz, hogy egyenletes feliiletre keriiljon fel az livegszdvet, a szigetel6 tablak feliiletérdl
a kiallé részeket le kell csiszolni. EI6szor a ragasztét kenje fel fogazott glettvassal a felragasztott
szigeteld tablak felliletére, majd a ragasztoba agyazza be az livegszdvethalét, toldasoknal min. 10
cm-es atfedéssel, ezutan a feliiletet glettelje be. Az livegszovet mintazatanak nem szabad latsza-
nia. A ragasztotapasz vastagsaga legalabb 4-5 mm legyen. Ha az livegszovet két héten beliil nem
keriil fel a polisztirollapra, akkor a lapokat az livegszovet beagyazas elétt Gjra at kell csiszolni, majd
a feliiletet portalanitani kell.

Miiszaki jellemzok:

Kvarchomok, cement, mlgyanta,

Termeékosszetétel: tulajdonsagjavitd adalékok

Bedolgozasi id6: kb. 1,5 6ra

Anyagsziikséglet: Hészigeteld lemezek ragasztasahoz:

kb.4-5 kg/m?
Uvegszovet beagyazasahoz: kb. 4-5 kg/m?
Friss habarcs teststirlisége: 1,6 g/cm?®
Maximalis szemcseméret: 1T mm

Alapfeliilet homérséklete

bedolgozaskor. +5 °C és +25 °C kozott

25 kg Thermodam ragaszté porhoz

Keverési arany: kb. 6,5-7 liter viz

Figyelmeztetés:

A feliilet, az anyag és a levegé hémérséklete +5°C felett legyen a feldolgozas és a kotés ideje alatt.
Ne adagoljunk a masszahoz fagyasgatlo adalékszert. A 2 hétnél hosszabb ideig ultraviola sugarzas-
nak kitett homlokzati lapokat (elsargult lapok) nem szabad tapaszolni, hanem ujra at kell csiszolni
és portalanitani. A tapaszréteget a tovabbi munkalatok el6tt legalabb 7 napig hagyjuk szaradni.

Minoségét megorzi:
Széraz és hlvos helyen j6l lezart eredeti csomagolasban min. 12 hénapig.

Csomagolas, kiszerelés:

25 kg papirzsak (48 db / raklap).

Thermodam polisztirol ragaszté- és agyazétapasz




Thermodam

Gyarilag elokevert, egykomponenst, cementbazisu, asvanyi,
ragasztéhabarcs.

:‘f“""—-—-z ; Alkalmazasi teriilet:

Kivaléan alkalmas minden tipusu dasvanygyapot
hészigetel6 lemezek ragasztasara. Thermodam
E THERMODAM | homlgk,zatl ’h032|get’elo re__nd’szerekt,)e_n uvegszc?-
e ] vet halé beagyazasara. Kiil- és beltéri felhaszna-
lasra. Szakemberek szamara késziilt termék.

KOZET- o
GYAPOT Hasznalati utasitas:

ﬁ ¢ Alapfeliilet elokészités:

Az alap legyen tiszta, széaraz, j6 teherbirdsuq,
{?"ﬁ- fagy-, por-, sokivirdgzas- és laza részekt6l men-
g/ tes. Nem lehet viztaszité. Ne kovetkezzen be uté-
b lagos atnedvesedés. A feliiletet az esetleges
szennyezésektél meg kell tisztitani. Utélagos
hészigetelésnél a laza, mallé részeket el kell ta-
volitani, és a hibakat ki kell javitani, illetve er6sen
nedvszivé feliiletek esetében (pld: Ytong) minden esetben sziikséges a Thermodam mélyalapozé
alkalmazasa, amely egyenletesen szivéva teszi a feliiletet. Ismeretlen tulajdonsagu feliileten végez-
zen tapadasvizsgalatot.

KUZETGYAPOT

A tapasz bekeverése:

Szorja a Thermodam &asvanygyapot ragasztotapaszt 6,5-7 liter tiszta vizbe és lassu fordulaton,
keverdvel kb. 5 percen at keverje, hagyja pihenni kb. 5-10 percig, aztan még egyszer keverje at! Feldolgo-
zasi id6 kb. 1,5 6ra. A készre kevert habarcsot nem szabad viz ismételt hozzaadasaval ujra
keverni.

Ragasztas:

A bekevert csomémentes ragasztéhabarcsot fogazott simitéval hordja fel az alapfeliiletre. A falnak
egyenletesnek kell lennie (+ 5 mm/m). A nagyobb egyenetlenségeket kiilon munkafolyamatban
egyenlitse ki. A 10 mm-nél kisebb egyenetlenségeket ragasztétapasszal, a nagyobb egyenetlensé-
geket kiilon vakolatréteggel simitsa el. Az anyagot a homlokzati szigetel6lapok hatoldalanak széle-
in valamint néhany ponton hordjuk fel igy, hogy a ragasztasi feliilet legalabb 40% legyen. Az asvany-
gyapot azon helyein, ahol ragasztéval érintkezik, eléglettelést kell végezni. Ugyeljen arra, hogy a két
hészigetel6 tabla kozé ragaszté ne keriiljon. Egyenletes alap esetén felhordhato a teljes felliletre
is fogazott simitdéval. Diibelezés legkorabban 24 6ra szaradasi id6 utan végezheto el.

Thermodam asvanygyapot ragasztéo-és agyazoéotapasz



Uvegszovet beagyazas:

A hészigetel6 tablak felragasztasa utan legalabb 24 éraval lehet megkezdeni az livegszovet halé be-
agyazasat. Ahhoz, hogy egyenletes feliiletre keriiljon fel az livegszdvet, a szigetel6 tablak feliiletérdl
a kiallé részeket le kell csiszolni. EI6szor a ragasztét kenje fel fogazott glettvassal a felragasztott
szigeteld tablak felliletére, majd a ragasztoba agyazza be az livegszdvethalét, toldasoknal min. 10
cm-es atfedéssel, ezutan a feliiletet glettelje be. Az livegszovet mintazatanak nem szabad latsza-
nia. A ragasztotapasz vastagsaga legalabb 4-5 mm legyen. Ha az livegszovet két héten beliil nem
kertil fel a polisztirollapra, akkor a lapokat az livegszovet beagyazas elé6tt Gjra at kell csiszolni, majd
a feliiletet portalanitani kell.

Miszaki jellemzok:

Kvarchomok, cement, mligyanta,

Termékosszetétel: tulajdonsagjavité adalékok

Bedolgozasi id6: kb. 1,5 6ra

Anyagsziikséglet: Hészigetelé lemezek ragasztasahoz:

kb. 4-5 kg/m?
Uvegszovet beagyazasahoz: kb. 4-5 kg/m?
Friss habarcs testsiirlisége: 1,6 g/cm?®
Maximalis szemcseméret: 1T mm

Alapfeliilet homérséklete

bedolgozaskor: +5 °C és +25 °C kozott

25 kg Thermodam ragaszté porhoz

Keverési arany: kb. 6,5-7 liter viz

Figyelmeztetés:

A feliilet, az anyag és a levegé hémérséklete +5°C felett legyen a feldolgozas és a kotés ideje alatt.
Ne adagoljunk a masszahoz fagyasgatl6 adalékszert. A 2 hétnél hosszabb ideig ultraviola sugarzas-
nak kitett homlokzati lapokat (elsargult lapok) nem szabad tapaszolni, hanem ujra at kell csiszolni
és portalanitani. A tapaszréteget a tovabbi munkalatok el6tt legalabb 7 napig hagyjuk szaradni.

Min6ségét megorzi:
Széraz és hlvos helyen jél lezart eredeti csomagolasban min. 12 hénapig.

Csomagolas, kiszerelés:

25 kg papirzsak (48 db / raklap).

Thermodam asvanygyapot ragaszté-és agyazétapasz




HOSZIGETELO

Megjegyzés:

Ezen a miszaki adatlapon feltlintetett adatokat legjobb tudasunk szerinti tapasztalataink alapjan
adjuk meg. Az adatokat a mindenkori épitménnyel, alkalmazasi céllal és a kiilonleges helyi igénybe-
vételekkel 6sszhangba kell hozni. Kritikus alkalmazasi teriilet esetén prébafelhordast kell végezni.
Ezt fenntartva vallalunk felel6sséget az adatok helyességéért eladasi és szallitasi feltételeink kere-
tében. A munkatarsaink altal adott, az adatlaptdl eltéré ajanlasok csak akkor kdtelez6 érvénylek
rank nézve, ha azok irdsos formaban megerdsitésre keriilnek. Minden esetben az altalanos szakmai
ismereteknek megfelel6en kell az anyagokat beépiteni.




Thermodam

Expandalt polisztirol keményhab lemez, homlokzati hoszigetel6
rendszerekhez

Alkalmazasi teriilet:

- Bevonatréteggel ellatott, tébbrétegd,
ragasztott tablas homlokzati hészigetel
rendszerekben (THR-ben)

- Lefele hiil6 fodém alsé sikjan, homlokzati
bevonatrendszerben (THR-ben)

- Bennmaradé zsaluzatként (pld.: koszoru-
ban, pilléreken) vakolva

- Kétrétegl falazatban, atszell6ztetett l1ég-
réssel vagy légrés nélkiil

- Egyedi megrendelés alapjan, homlokzati
diszit6 elemekhez

Termékjellemzok:

Régi és Uj falszerkezetek gazdasagos, hatékony hészigetelésére alkalmazhaté. Konnyen kezelhetd,
kis sulya mellett megfelel6 szilardsagot biztosit. Kémiailag semleges, kornyezetre karos anyagot
nem tartalmaz.

Miszaki jellemz6k: Thermodam EPS 80
(EPS-EN 13163-T1-L2-W1-S1-P3-DS(70,)3-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150-WL(P)0,2 )

Kovetelmény Osztalyba sorolas Vizsgalati méd
Hévezetési tényez6 < 0,038 W/mK - MSZ EN 12667:2001
Ad (kozolt)
Hovezetésiellenallas | 35 2w - MSZ EN 12667:2001
dn=50mm '
Nyomoéfesziiltség )
10% alakvaltozasnal >80 kPa CS(10)80 MSZ EN 826:2013

Alakvaltozas adott
nyomason - - MSZ EN 1605:2013
és homérsékleten
Hosszu ideji .
vizfelvétel részleges < 0,2 kg/m? WL(P)0,2 MSZ1EAN 1?(5)87.201 3
bemeritéssel modszer
Paradiffaziés
ellenallasi szam

20-40 - MSZ EN 12086:2013

Paradiffazios

tényezé 0,015-0,030 mg/Pahm - _

LE" tlzvédelmi MSZ EN 13501-

WP 3l CErEL) - osztaly 1:2007+A1:2010

Thermodam EPS80 homlokzati hoszigetelé lemez



Hosszusag 1000 + 2mm L2 MSZ EN 822:2013
Szélesség 500 + Tmm W1 MSZ EN 822:2013
Vastagsag névleges érték + 1 mm T MSZ EN 823:2013
Derékszogliség <t 1 mm/m ST MSZ EN 824:2013
Sikbeliség <3mm P3 MSZ EN 825:2013
Hajlitészilardsag > 125 kPa BS125 MSZ EN 12089:2013
Feliiletre merdleges >150 TR150 MSZ EN 1607:2013
huzoszilardsag

dlarabilene et <02 % DS(N)2 MSZ EN 1603:2013
normal kliman

Méretvaltozas

70°C-on terhelés <3% DS(70,-)3 MSZ EN 1604:2013
nélkiil

Csomagolas, jelolések:

A termékek foliazott egységcsomagokban keriilnek forgalomba. Szabvanyos termékjellés; 1 piros sav.

lap mérete (mm) vastagsag (mm) m?/bala
20 12
30 8
40 6
50 5
60 4
80 3
1000 x 500 100 25
120 2
140 1,5
150 1,5
160 1,5
180 1
200 1

Egyedi méretekben is rendelhetd

Figyelmeztetés:

Tartos tarolas esetén a terméket kozvetlen napsugarzastol, csapadéktdl nedvességtél meg kell
védeni. Fentiek betartdsa mellett a h6szigetelé lemez korlatlan ideig felhasznalhaté. A termékek
veszélyesanyag kibocsatasat nem vizsgaljak, mivel az EPS termékek nem tartalmaznak mérgezé
anyagokat, formaldehidet, klérozott szénhidrogéneket, sth. Az EPS termékek beépitésekor a kivite-
lez6knek nem kell kiilonleges biztonsagi intézkedéseket tenniiik, mert a termékek nem ingerl6k
és nem mérgezok.

Thermodam EPS80 homlokzati hoszigetelé lemez




Thermodam

Terhelhet6 expandalt polisztirol keményhab lemez

Termékjellemzok:

Felhasznalasi teriilet:

- Talajjal érintkezé épiiletszerkezetben,
vizszigeteléssel védetten, normal terhel-
het&séggel

- Felfelé hil6 fodémen, belsé térben, nagy-
tablas burkolat alatt, vagy esztrich aljzat-
beton alatt, normal terhelhet6séggel

- Talajon fekvé padléban, lefele hdl6 fodé-
men, esztrich, aljzatbeton alatt, normal
terhelhet6séggel.

- Egyenes rétegrend(, nem jarhaté lapos-
tetok

Régi és uj falszerkezetek gazdasagos, hatékony hészigetelésére alkalmazhato, ahol normal nyomé-
szilardsagi kovetelmény Iép fel. Konnyen kezelhetd, kis sulya mellett fokozott szilardsagot biztosit.
Kémiailag semleges, kdrnyezetre karos anyagot nem tartalmaz.

Miiszaki jellemzdk: Thermodam EPS 100
( EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S2-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(1)5)

Kovetelmény Osztalyba sorolas Vizsgalati méd

RS D < 0,037 W/mK - MSZ EN 12667:2001
Ad (kozolt)
HoeRElE G BT > 1,35 m2K/W - MSZ EN 12667:2001
dn=50mm !
ihoiizallivts) > 100 kPa CS(10)100 MSZ EN 826:2013
10% alakvaltozasnal
Alakvaltozas adott
nyomason <5% DLT(1)5 MSZ EN 1605:2013
és homérsékleten
Hosszu ideji .
vizfelvétel részleges - - MSZ] EAN ],2(?87'201 3
bemeritéssel modszer
Paradiffiizios 30-70 - MSZ EN 12086:2013
ellenallasi szam
Paradiffazios
tényezs 0,015-0,030 mg/Pah m - -

" . . ; JE" tizvédelmi MSZ EN 13501-
Tuzvedelmi osztaly - osztaly 1:2007+A1:2010

Thermodam EPS100 hészigetelé lemez



Hosszusag 1000 £ 3mm L3 MSZ EN 822:2013
Szélesség 500 + 3mm W3 MSZ EN 822:2013
Vastagsag névleges érték + 2 mm T2 MSZ EN 823:2013
Derékszogliség <2 mm/m S2 MSZ EN 824:2013
Sikbeliség <5mm P5 MSZ EN 825:2013
Hajlitészilardsag > 150 kPa BS150 MSZ EN 12089:2013
Feliiletre meréleges _ _ MSZ EN 1607:2013
huzoszilardsag '
e U <05% DS(N)5 MSZ EN 1603:2013
normal kliman

Méretvaltozas

70°C-on terhelés - - MSZ EN 1604:2013
nélkiil

Csomagolas, jelolések:

A termékek foliazott egységcsomagokban keriilnek forgalomba. Szabvanyos termékjelolés; 1 sarga sav.

lap mérete (mm) vastagsag (mm) m?/bala

20 12
30 8
40 6
50 5
60 4
80 3

1000 x 500 100 25
120 2
140 1,5
150 1,5
160 1,5
180 1
200 1

Egyedi méretekben is rendelhet6

Figyelmeztetés:

Tartds tarolas esetén a terméket kozvetlen napsugarzastol, csapadéktdél nedvességtél meg kell
védeni. Fentiek betartdsa mellett a hdszigetelé lemez korlatlan ideig felhasznalhaté. A termékek
veszélyesanyag kibocsatasat nem vizsgaljak, mivel az EPS termékek nem tartalmaznak mérgez6
anyagokat, formaldehidet, klérozott szénhidrogéneket, sth. Az EPS termékek beépitésekor a kivite-
lez6knek nem kell kiilonleges biztonsagi intézkedéseket tenniiik, mert a termékek nem ingerl6k
és nem mérgezok.

Thermodam EPS100 hészigetelé lemez




Thermodam

Fokozottan terhelheté expandalt polisztirol keményhab lemez

Termékjellemzok:

Felhasznalasi teriilet:

- Talajon fekvé padléban, lefele hdl6 fodé-
men, vasbeton aljzat alatt, nagy terhel-

het6éséggel

- Egyenes rétegrendd, jarhato lapostetén
- Extenziv és intenziv zoldtet6n

Régi és uj falszerkezetek gazdasagos, hatékony hészigetelésére alkalmazhaté, ahol fokozott
nyomaszilardsagi kdvetelmény lép fel. Konnyen kezelhet6, kis sulya mellett fokozott szilardsagot
biztosit. Kémiailag semleges, kornyezetre karos anyagot nem tartalmaz.

Miiszaki jellemzdk: Thermodam EPS 150
(EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S2-P5-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(2)5)

Kovetelmény

Osztalyba sorolas

Vizsgalati méd

Hdovezetési tényezo

A (k6z6lt) < 0,035 W/mK - MSZ EN 12667:2001
Hovezetési ellendllis > 1,40 m2K/W - MSZ EN 12667:2001
dn=50mm
b el e > 150 kPa CS(10)150 MSZ EN 826:2013
10% alakvaltozasnal
Alakvaltozas adott
nyomason <5% DLT(2)5 MSZ EN 1605:2013
és homérsékleten
Hosszu ideji .
vizfelvétel részleges - - MSZ1EAN 1,2(?87'201 3
bemeritéssel modszer
Paradiffuziés 30-70 - MSZ EN 12086:2013
ellenallasi szam
Paradiffazios
tényezd 0,015-0,030 mg/Pah m - -

L . . ,E” tlzvédelmi MSZ EN 13501-
Tiizvédelmi osztaly - osztaly 1-2007+A1:2010

Thermodam EPS150 héoszigetelé lemez



Hosszusag

normal kliman

1000 + 3mm L3 MSZ EN 822:2013

Szélesség 500 + 3mm W3 MSZ EN 822:2013

Vastagsag névleges érték + 2 mm T2 MSZ EN 823:2013

Derékszogliség <t 2 mm/m S2 MSZ EN 824:2013

Sikbeliség <5mm P5 MSZ EN 825:2013

Hajlitészilardsag >200 kPa BS200 MSZ EN 12089:2013
el SIERICioiRes - - MSZ EN 1607:2013
huzoszilardsag

Méretallanddsag <05% DS(N)5 MSZ EN 1603:2013

Méretvaltozas
70°C-on terhelés
nélkiil

MSZ EN 1604:2013

Csomagolas, jelolések:

A termékek félidzott egységcsomagokban keriilnek forgalomba. Szabvanyos termékjel6lés;

1 fekete sav.

lap mérete (mm) vastagsag (mm) m?/bala
20 12
30 8
40 6
50 5
60 4
80 3
1000 x 500 100 25
120 2
140 1,5
150 1,5
160 1,5
180 1
200 1

Egyedi méretekben is rendelhetd

Figyelmeztetés:

Tartos tarolas esetén a terméket kozvetlen napsugarzastol, csapadéktdl nedvességtél meg kell
védeni. Fentiek betartdsa mellett a h6szigetelé lemez korlatlan ideig felhasznalhaté. A termékek
veszélyes anyag kibocsatasat nem vizsgaljak, mivel az EPS termékek nem tartalmaznak mérgezé
anyagokat, formaldehidet, klérozott szénhidrogéneket, sth. Az EPS termékek beépitésekor a kivite-
lez6knek nem kell kiilonleges biztonsagi intézkedéseket tenniiik, mert a termékek nem ingerl6k

és nem mérgezok.

Thermodam EPS150 hészigetelé lemez




TOVABBI
HOSZIGETELG

Megjegyzés:

Ezen a miiszaki adatlapon feltiintetett adatokat legjobb tudasunk szerinti tapasztalataink alapjan
adjuk meg. Az adatokat a mindenkori épitménnyel, alkalmazasi céllal és a kiilonleges helyi igénybe-
vételekkel 6sszhangba kell hozni. Kritikus alkalmazasi teriilet esetén prébafelhordast kell végezni.
Ezt fenntartva vallalunk felel6sséget az adatok helyességéért eladasi és szallitasi feltételeink kere-
tében. A munkatarsaink altal adott, az adatlaptdl eltér6é ajanlasok csak akkor kételezé érvényliek
rank nézve, ha azok irdsos formaban megerdsitésre keriilnek. Minden esetben az altalanos szakmai
ismereteknek megfeleléen kell az anyagokat beépiteni.




Thermodam

Vakolhato, extrudalt polisztirol lemez, hom-
lokzati hészigetel6 rendszerekhez. Régi és
Uj falszerkezetek gazdasagos, hatékony
hészigetelésére alkalmazhat6. Konnyen ke-
zelhetg, kis sulya mellett kiemelked6 szilard-
sagot biztosit. Vizfelvétele gyakorlatilag
nincs. Kémiailag semleges, kornyezetre ka-
ros anyagot nem tartalmaz. Felhasznalasi
teriilet: Zart cellaszerkezete miatt vizfelvéte-
le gyakorlatilag nincs, ezért hészigetel6 ké-
pessége nedves kornyezetben sem romlik.
Fokozottan terhelt homlokzatok, lemezalap
alatt, talajon fekvé padlo, pincefal, illetve 1a-
bazati zéna hészigetelésére is alkalmas.

Thermodam

Formahabositott polisztirol keményhab le-
mez, homlokzati hészigetel6 rendszerek-
hez. Régi és Uj falszerkezetek gazdasagos,
hatékony hdészigetelésére alkalmazhato.
Konnyen kezelhetd, kis stlya mellett foko-
zott szilardsagot biztosit. Vizfelvétele gya-
korlatilag nincs. Kémiailag semleges, kor-
nyezetre karos anyagot nem tartalmaz. Fel-
hasznalasi teriilet: Thermodam homlokzati
hészigetel6 rendszerekben labazati zdna-
ban alkalmazhatd

Természetes alapanyagu, bazaltbdél, mu-
gyantakotéssel késziilt kézetgyapot, nem
égheté (A1 tlizveszélyességi osztaly) nem
érzékeny a homérséklet ingadozasra, j6 pa-
radtbocsato tulajdonsagu. Felhasznalasi te-
rilet: Régi és Uj falszerkezetek gazdasagos,
hatékony hészigetelésére alkalmazhato.
Thermodam rendszerekben teljes feliileten,
vastagsagi korlatozas nélkiil, valamint tliz-
védelmi gatak kialakitasara.

18 tovabbi hoszigeteld anyagok



D= A hészigetel6 tablak ragasztasat kovetden a fe-
lletet diibelezni is kell. A rogzité elemek tipu-
e sat, hosszat, és a dlibelezési sémat, az elézete-
sen elvégzett kihlzasi vizsgalat jegyz6konyve
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Megjegyzés:

Ezen a miszaki adatlapon feltiintetett adatokat legjobb tudasunk szerinti tapasztalataink alapjan
adjuk meg. Az adatokat a mindenkori épitménnyel, alkalmazasi céllal és a kiilonleges helyi igénybe-
vételekkel 6sszhangba kell hozni. Kritikus alkalmazasi teriilet esetén prébafelhordast kell végezni.
Ezt fenntartva vallalunk felel6sséget az adatok helyességéért eladasi és szallitasi feltételeink kere-
tében. A munkatarsaink altal adott, az adatlaptdl eltér6é ajanlasok csak akkor kételezé érvénytliek
rank nézve, ha azok irdsos formaban megerdsitésre keriilnek. Minden esetben az altalanos szakmai
ismereteknek megfeleléen kell az anyagokat beépiteni.




Thermodam

Felhasznalasra kész, akril diszperzi6 bazisu, szinezett vakolatalapozé.

! : Alkalmazasi teriilet:

Thermodam akril vékonyvakolat alapozdja
THERMODAM kiil- és beltérben. Alkalmazhaté simitott

R
S Ea LS BT

alapvakolatra, betonfeliiletre, glettelt falfe-
liletek alapozasara. A Thermodam akril
vakolatalapoz6 megerdésiti az alapfeliile-
tet, kiegyenliti az alap nedvszivo képessé-
gét, valamint tokéletes tapadast, szép és
tartés szinhatast biztosit a Thermodam
vékonyvakolatok szamara. Szakemberek
szamara készlilt termék.

Termékjellemzok:

A Thermodam akril vakolatalapozé akrilgyanta diszperziobdl, és osztalyozott kvarc adalékbol gyar-
tott kiegyenlits, és tapadast javité alapozé. Egységesiti a falfellilet nedvszivé képességét, javitja
a vakolatok kezdeti tapadasat igy csokkentve a cseppveszteséget. A Thermodam szamitdégépes
szinkeveré rendszerén szinezhetd. Ecsettel, festéhengerrel, szérassal egyarant felhordhato.

Hasznalati utasitas:

Alapfeliilet elokészités:

A fogado feliilet legyen sima, szaraz, por- és szennyezédésmentes. Az alapozds megkezdése elott
alaza, mallo részeket el kell tavolitani, €és a hibakat ki kell javitani. A gombas, algas feliileteket meg kell
tisztitani. Az esetleges festékmaradvanyokat a feliiletrél el kell tavolitani, a sériiléseket az ép
fellilettel azonos szemszerkezet( javité anyaggal ki kell javitani, az eredeti feliilet strukturajat
megtartva. Csak a teljes keresztmetszetében atszaradt, megfelelé szilardsagu, hibatlan, portdl
és szennyezddéstol, nedvességtél mentes simitott alapra hordjuk fel a Thermodam akril vakolatala-
pozot.

Felhasznalas:

A megfeleléen el6készitett feliiletre, a Thermodam szinezett vakolatalapozé felhordasat a Ther-
modam vékonyvakolat felhordasa el6tt 24 6raval végezziik el. A felhordas el6tt a vodor tartalmat
alaposan fel kell keverni. Az alapoz6 sziikség esetén maximum 10% vizzel higithaté. Minden eset-
ben a vékonyvakolat szinével megegyezé arnyalatu alapozot hasznaljunk. A felhordast végezhetjiik
fest6hengerrel, ecsettel, illetve szérépisztollyal. Az alapozoét altaldaban elegendé egy rétegben hasz-
nalni, de egyenetlen aljzaton két rétegben is alkalmazhaté. Csak az alapoz6 teljes szaradasa utan
(kb. 24 6ra) kezdheté meg a Thermodam akril vakolat felhordasa.

Thermodam akril vakolatalapozé
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Miiszaki jellemzok:

Akrilgyanta diszperzids két6anyag, pigmentek,

Termékosszetétel:

viz, adalékszerek és toltéanyagok
Higithatésag: Sziikség esetén legfeljebb 10% viz hozzaadasaval
Szinezheto: Thermodam és az NCS szinkartyak szineiben

20°C-nal kb. 12 ¢éra, vakolhato teljes szaradas utan,

SR kb. 24 éra elteltével

Anyagsziikséglet: 8-10 m¥/liter az alapfeliilet min6séqgétél fiiggéen

Sﬁrﬁség: 1,62 g/cm3

Figyelmeztetés:

A vakolatalapozé felhordasa csak megfelel6 id6jarasi- illetve mikro klimatikus koriilmények kozott
lehetséges: a levegd és a falfeliilet hémérséklete ne legyen +5°C-ndl alacsonyabb és ne legyen
+25°C-ndl magasabb. Paras, kodds, esés id6ben, illetve tizé napon nem hasznalhaté. A rétegvas-
tagsag, hdmérséklet és a paratartalom befolyasolja a szaradasi id6t. Magas paratartalom és ala-
csony homérséklet késlelteti, magas homérséklet gyorsitja a kotést és a szilardulast. A terméket a
fagytol ovni kell! A felhordast kovetéen a szerszamokrél a friss alapozé vizzel konnyen eltavolithaté.

Minoségét megorzi:
Eredeti csomagolasban, fagytol, nedvességtél, t(izé naptol védve 2 évig.
Csomagolas, kiszerelés:

5 liter, 10 liter légmentesen zaré mdanyag vodorben.

Thermodam akril vakolatalapozoé




Thermodam

Felhasznalasra kész, szilikongyanta bazisu, szinezett vakolatalapozé.

i ] Alkalmazasi teriilet:

Thermodam szilikon vékonyvakolat alapo-
| THERMODAM z6ja kiil- és beltérben. Alkalmazhat6 simi-
tott alapvakolatra, betonfeliiletre, glettelt
falfelliletek alapozasara. A Thermodam
siseih szilikon vakolatalapozé megerésiti az
alapfeliiletet, kiegyenliti az alap nedvszivé
képességét, valamint tokéletes tapadast,
szép és tartés szinhatast biztosit a Ther-
modam vékonyvakolatok szamara. Szak-
emberek szamara késziilt termék.

Termékjellemzok:

A Thermodam szilikon vakolatalapozé szilkongyantabdl, és osztalyozott kvarc adalékbdl gyartott ki-
egyenlito, és tapadast javitd alapozé. Egységesiti a falfeliilet nedvszivé képességét, javitja a vakola-
tok kezdeti tapadasat igy csokkentve a cseppveszteséget. Kiemelked6 paradtereszté képességi
bevonat. A Thermodam szamitégépes szinkeverd rendszerén szinezhetd. Ecsettel, fest6hengerrel,
szoérassal egyarant felhordhato.

Hasznalati utasitas:

Alapfeliilet elokészités:

A fogado feliilet legyen sima, szaraz, por- €s szennyezédésmentes. Az alapozas megkezdése elétt a laza,
mallo részeket el kell tavolitani, és a hibakat ki kell javitani. A gombas, algas fellileteket meg kell tiszti-
tani. Az esetleges festékmaradvanyokat a feliiletr6l el kell tavolitani, a sériiléseket az ép
fellilettel azonos szemszerkezet( javité anyaggal ki kell javitani, az eredeti feliilet strukturajat meg-
tartva. Csak a teljes keresztmetszetében atszaradt, megfelel6 szilardsagu, hibatlan, portdl
és szennyez6déstdl, nedvességtdl mentes simitott alapra hordjuk fel a Thermodam akril vakolat-
alapozét.

Felhasznalas:

A megfeleléen el6készitett feliiletre, a Thermodam szinezett vakolatalapozé felhordasat a Ther-
modam vékonyvakolat felhordasa el6tt 24 6raval végezziik el. A felhordas el6tt a vodor tartalmat
alaposan fel kell keverni. Az alapoz6 sziikség esetén maximum 10% vizzel higithaté. Minden eset-
ben a vékonyvakolat szinével megegyez6 arnyalatu alapozdt hasznaljunk. A felhordast végezhetjiik
fest6hengerrel, ecsettel, illetve szérépisztollyal. Az alapozét altalaban elegendé egy rétegben hasz-
nalni, de egyenetlen aljzaton két rétegben is alkalmazhaté. Csak az alapoz6 teljes szaradasa utan
(kb. 24 6ra) kezdheté meg a Thermodam akril vakolat felhordasa.

Thermodam szilikon vakolatalapozoé
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Miiszaki jellemzok:

Szilikongyanta diszperzios kotéanyag, pigmentek,

Termékosszetétel:

viz, adalékszerek és toltéanyagok
Higithatésag: Sziikség esetén legfeljebb 10% viz hozzaadasaval
Szinezheto: Thermodam és az NCS szinkartyak szineiben

20°C-nal kb. 12 ¢éra, vakolhato teljes szaradas utan,

SR kb. 24 éra elteltével

Anyagsziikséglet: 8-10 m¥/liter az alapfeliilet min6séqgétél fiiggéen

Siriiség:

1,51-1,56 g/cm?

Figyelmeztetés:

A vakolatalapozé felhordasa csak megfelel6 id6jarasi- illetve mikro klimatikus koriilmények kozott
lehetséges: a levegd és a falfellilet hémérséklete ne legyen +5°C-ndl alacsonyabb és ne legyen
+25°C-ndl magasabb. Paras, kodds, esés id6ben, illetve tizé napon nem hasznalhaté. A rétegvas-
tagsag, homérséklet és a paratartalom befolyasolja a szaradasi id6t. Magas paratartalom és ala-
csony homérséklet késlelteti, magas homérséklet gyorsitja a kotést és a szilardulast. A terméket a
fagytol ovni kell! A felhordast kovetéen a szerszamokrél a friss alapozé vizzel konnyen eltavolithaté.

Minoségét megorzi:
Eredeti csomagolasban, fagytol, nedvességtél, t(izé naptol védve 2 évig.

Csomagolas, kiszerelés:

5 liter, 10 liter IEgmentesen zaré mianyag vodorben.

Thermodam szilikon vakolatalapozoé




Megjegyzés:

Ezen a m(iszaki adatlapon feltlintetett adatokat legjobb tudasunk szerinti tapasztalataink alapjan
adjuk meg. Az adatokat a mindenkori épitménnyel, alkalmazasi céllal és a kiilonleges helyi igénybe-
vételekkel 6sszhangba kell hozni. Kritikus alkalmazasi teriilet esetén prébafelhordast kell végezni.
Ezt fenntartva vallalunk felel6sséget az adatok helyességéért eladasi és szallitasi feltételeink kere-
tében. A munkatarsaink altal adott, az adatlaptdl eltéré ajanlasok csak akkor kotelezé érvényliek
rank nézve, ha azok irdsos formaban megerdsitésre keriilnek. Minden esetben az altalanos szakmai
ismereteknek megfelel6en kell az anyagokat beépiteni.
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Thermodam

Felhasznalasra kész, akril diszperzi6 bazisu, szinezett vakolat.

o ! : Alkalmazasi teriilet:

— Homlokzatok és belsé6 falfelliletek védel-
-ir| THERMODAM mére és diszitésére, asvanyi vakolatokon

L

és tapaszokon, betonon, szerves ko-
téanyagu simit6 tapaszokon, Thermodam
homlokzati hészigetel6 rendszer végsé be-
vonataként. Szakemberek szamara ké-
sziilt termék.

Termékjellemzok:

A Thermodam akril vakolat diszperziés akrilgyantabdl, osztalyozott szemcseméret, természetes
asvanyi toltéanyaghbdl, és UV-allé pigmentekbdl gyartott dekorativ, rusztikus hatasu bevonat. Kivalé
mechanikai tulajdonsagokkal rendelkezik, rugalmas, j6 repedésathidalé tulajdonsagu, kiemelkedé
védelemmel az idéjards hatasaival szemben. Kaparthatasu 1,5mm-es, és gordiilészemcsés
2mm-es szemcsemeéretekben elérhetd. A Thermodam szamitégépes szinkeveré rendszerén szinez-
heté. Rozsdamentes simitéval, szérassal egyarant felhordhato.

Hasznalati utasitas:

Alapfeliilet elokészités:

Az alapozas megkezdése elott a laza, mallo részeket el kell tavolitani, és a hibakat ki kell javitani.
A gombas, algas feliileteket el kell tavolitani. Csak a teljes keresztmetszetében atszaradt, megfelelé
szilardsagu, hibatlan, portdl és szennyezddéstél, nedvességtél mentes simitott alapra hordjuk fel
a Thermodam akril vakolatalapozét festé henger vagy ecset segitségével.

Felhasznalas:

A Thermodam akril vékonyvakolatot lassu jarasu keverdvel a felhasznalas elott alaposan keverje at,
amennyiben sziikséges vizzel higithaté (legfeljebb 0,5-1 dl vodronként). Mas termékekkel nem
keverhet6. A vakolatot az alapoz6 szaradasa utan (24 é6ra) rozsdamentes acélsimitéval hordja fel
és ezt kovet6en dorzsolje at a feliiletet. Egyenletesen, megszakitas nélkiil kell dolgozni. A valasztott
szin megfelel6ségét felhordas el6tt vodronként ellendrizze! Javasolt probafelhordast végezni a szin
ellendrzése és a pontos anyagsziikséglet meghatarozasa érdekében. Dorzsolt struktura: Rovid sza-
radas utan mdanyag simitéval, korkorésen, fliggélegesen vagy vizszintesen kell kialakitani a struk-
turat. Kapart struktdra: A felhlizas utan rogton mianyag simitéval korkorosen kell eldorzsolni.

Thermodam akril vékonyvakolat



Miszaki jellemz6k:

Akrilgyanta diszperzids két6anyag, pigmentek,

Termékosszetétel:

z viz, adalékszerek és toltéanyagok
Higithatésag: 25 kg vakolathoz legfeljebb 0,5-1 dI viz
Szinezheto: Thermodam és az NCS szinkartyak szineiben

Tapintasra kb 2-3 6ra, teljes szaradas kb.

Szaradasi id6: X i : - e«
24 6ra, a hémérséklet és a paratartalomtol fliggéen

Anyagsziikséglet: kapart struktura: 2,4-2,6 kg/m? ; dérzsolt struktira: 2,8-3,0 kg/m?

Siiriiség: i i : ,
9 méretenként valtozo

Figyelmeztetés:

A vakolat felhordasa csak megfelel6 idéjarasi koriilmények kozott lehetséges: a leveg6 és a falfelii-
let hémérséklete ne legyen +5°C-nél alacsonyabb és ne legyen +25°C-nal magasabb. A homlokzat
feliileteit kdzvetlen napsiitéstél, szélt6l és a csapadéktdl takarassal védjiik, de a védelem ellenére
es6, kod, er6s szél esetén ne dolgozzunk.

Minoségét megorzi:
Eredeti csomagolasban, fagytol, nedvességtél, t(izé naptol védve 1 évig.
Csomagolas, kiszerelés:

25 kg légmentesen zaré mianyag vodorben.

Thermodam akril vékonyvakolat
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Thermodam

Felhasznalasra kész, szilikongyanta bazisu, szinezett vakolat.

Alkalmazasi teriilet:

(1] THEEHHM Homlokzatok és igényes belsé falak kiala-
kitdsa és védelme régi és uj asvanyi vako-
latokon, simitdémasszakon, betonon vala-
mennyi homlokzati hészigetel6 rendszer,
EPS és EPS grafit és asvanygyapot hé-
szigetel6 rendszerek végsé bevonataként.
Szakemberek szamara késziilt termék.

Termékjellemzok:

A Thermodam szilikon vakolat szilikongyanta kotéanyagbol, osztalyozott szemcseméretd, termé-
szetes toltéanyagbdl, és UV-allé pigmentekbdl gyartott dekorativ, rusztikus hatasu bevonat. Nagyfo-
ku szilardsag mellett jo paraatereszt6 képesség is jellemzi. A szilikon kdtéanyag tartésan magas
viztaszito képességet biztosit, ennek koszdnhetéen nehezebben tapad meg rajta a por, korom
és mas szennyezddés. A flistgazokkal, ultraibolya sugarakkal és egyéb Iégkori hatasokkal szembeni
ellendllésaga hosszutavon tartéssagot biztosit. A felliletek szdmara az algaval és falpenésszel
szemben tartds védelmet nyqjt. Kaparthatasu 1,5 mm-es, és gordiil6szemcsés 2 mm-es szemcse-
méretekben elérhet6. A Thermodam szamitégépes szinkeverd rendszerén szinezheté. Rozsdamen-
tes simitéval, szérassal egyarant felhordhato.

Hasznalati utasitas:

Alapfeliilet elokészités:

Az alapozas megkezdése elott a laza, mallo részeket el kell tavolitani, és a hibakat ki kell javitani.
A gombas, algas feliileteket el kell tavolitani. Csak a teljes keresztmetszetében atszaradt, megfeleld
szilardsagu, hibatlan, portdl és szennyezddéstél, nedvességtél mentes simitott alapra hordjuk fel
a Thermodam szilikon vakolatalapozoét fest6 henger vagy ecset segitségével.

Felhasznalas:

A Thermodam szilikon vékonyvakolatot lasst jarasu keverdvel a felhasznalas el6tt alaposan kever-
je at, amennyiben sziikséges vizzel higithaté (legfeljebb 0,5-1 dl vodronként). Mas termékekkel
nem keverhet6. A vakolatot az alapozo szaradasa utan (24 éra) rozsdamentes acélsimitéval hordja
fel és ezt kovetden dorzsolje at a felliletet. Egyenletesen, megszakitas nélkil kell dolgozni. A valasz-
tott szin megfelel6ségét felhordas elétt vodronként ellenérizze! Javasolt prébafelhordast végezni
a szin ellendrzése és a pontos anyagsziikséglet meghatarozasa érdekében. Dorzsolt struktura: Ro-
vid szaradas utan mdanyag simitéval, korkorosen, fliggélegesen vagy vizszintesen kell kialakitani
a struktarat. Kapart struktura: A felhizas utan rogton mianyag simitéval korkordsen kell eldorzsalni.

Thermodam szilikon vékonyvakolat



Miiszaki jellemzok:

Szilikon és diszperzids kétéanyag, pigmentek,

Termékosszetétel:

z viz, adalékszerek és toltéanyagok
Higithatosag: 25 kg vakolathoz legfeljebb 0,5-1 dI viz
Szinezheto: Thermodam és az NCS szinkartyak szineiben

Tapintasra kb 2 6ra, teljes szaradas

Szaradasi id6: X o ) ) e
kb. 24 6ra, a h6mérséklet és a paratartalomtol fliggéen

Anyagsziikséglet: kapart struktura: 2,4-2,6 kg/m? ; dérzsolt struktira: 2,8-3,0 kg/m?

Siiriiség: i i : ,
9 méretenként valtozo

Figyelmeztetés:

A vakolat felhordasa csak megfelel6 idéjarasi koriilmények kozott lehetséges: a leveg6 és a falfeli-
let h6mérséklete ne legyen +5°C-nal alacsonyabb és ne legyen +25°C-nal magasabb. A homlokzat
fellileteit kozvetlen napsiitéstél, széltél és a csapadéktol takarassal védjik, de a védelem ellenére
es6, kod, er6s szél esetén ne dolgozzunk.

Mindségét megorzi:
Eredeti csomagolasban, fagytol, nedvességtdl, tiz6 naptol védve 1 évig.

Csomagolas, kiszerelés:
25 kg légmentesen zaré mlanyag vodorben.

Minden segédeszkoz, szerkezeti elem vagy termék, amelyet a rendszerben felhasznalnak,

- lezarasok, illesztések, mozgasi hézagok (dilatacidk), és fellileti anyagvaltasok kialakitasanal
(profilok, sarokvédé sinek stb.,) illetve tartozékaik

- a folytonossag biztositasanal (kittek, hézagtomiték stb.)

- a feliiletre torténé rogzitések fogadasara

- a mar elkésziilt - beépitett épliletszerkezetek védelmére

Thermodam szilikon vékonyvakolat
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A KIVITELEZES

Megjegyzés:

Ezen a miiszaki adatlapon feltiintetett adatokat legjobb tudasunk szerinti tapasztalataink alapjan

adjuk meg. Az adatokat a mindenkori épitménnyel, alkalmazasi céllal és a kiilonleges helyi igénybe-
vételekkel 6sszhangba kell hozni. Kritikus alkalmazasi teriilet esetén prébafelhordast kell végezni.
Ezt fenntartva vallalunk felel6sséget az adatok helyességéért eladasi és szallitasi feltételeink kere-
tében. A munkatarsaink altal adott, az adatlaptdl eltér6é ajanlasok csak akkor kételezé érvénytiek
rank nézve, ha azok irdsos formaban megerdsitésre keriilnek. Minden esetben az altalanos szakmai
ismereteknek megfeleléen kell az anyagokat beépiteni.




A feluilettel szemben tamasztott

Az alapfeliiletnek megfeleléen hordképesnek kell lennie, azaz legyen tiszta, szdraz, egyenletesen nedvszi-
v0, tdskdsodas, malds, porlas mentes. THR épités megkezdése el6tt, ha nem megfelel6 az alap alakja,
akkor el kell végezni annak kiegyenlitését, vagy meg kell tervezni az épitéssel torténd sikba-hozast. A hor-
dozo alapfeliiletet eld kell késziteni a ragasztashoz (tisztitas, kellGsités).

Meg kell allapitani:

- targyi épiilet szerkezeti egységét annak szemmel lathaté allapotat (sikok, siillyedések, deformaci-
ok, repedések stb.) rendellenesség észlelése esetén be kell hatarolni azok okat, hatasat az épiiletre,
a THR-re.

- a hordozé alap szerkezetét

- a szigetelendd szerkezet vizszigeteltségét, szarazsagat. A belsé téri feliiletek (aljzat, vakolat) is le-
gyenek kelléen kiszaradtak

rajzi geometriaju, vizszintes alsé oldalu (pl. alulrél hiilé fodém, erkély, falnyilas felsé sikja), fliggdle-
ges, ill. a vizszintes sikkal szdget bezard, sikfeliilet. A fogadéfeliiletet le kell fliggézni, vizszintesen
pedig ki kell zsinérozni. Siktdl valé eltérés 2 m-en 5 mm-nél ne legyen nagyobb! Nagyobb eltérés
kiilon intézkedést igényel

Tennivalok vakolatlan falazatnal:

Alapfajta Allapot Tennivalok
téglafal poros habarcsmaradék Leseperni leiitni
. _ megfelelé habarccsal kiegyenliteni kiilon
kofal egyenetlen, hibas 1) munkafolyamatban (kivarast betartani)
nedves 2) kiszaradni hagyni
kiviragzasok 2) kiszaradas utan szarazon

lekefélni és leseperni

leverni, kicserélni, kifalazni
(kivarast betartani)

pérusbeton fal laza, nem teherbiro

nagynyomasu vizsugarral 3), tisztitészerrel,

iszkos, zsiros . ; 2O ; :
P tiszta vizzel lemosni, kiszaradni hagyni

- 1cm (£0,5cm) feletti eltérés a sikbeli eltérés vizsgalat szerin
- felszivargo nedvesség esetén az okot megsziintetni
- max. 200 bar

A feliilettel szemben tamasztott kovetelmények
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Tennivalok vakolatlan falazatnal:

Alapfajta Allapot Tennivalok

poros leseperni 1)

. . nagynyomasu vizsugarral 4) tisztitoszerrel
. piszkos, zsiros . ; U ! ;
asvanyi és tiszta vizzel lemosni, kiszaradni hagyni 1)

meszes festék . o . . ]
leseperni, lekefélni, nagynyomasu vizsugar

lepergd, krétasodo 4) tiszta vizzel, kiszaradni hagyni 1)

nedves kiszaradni hagyni

poros leseperni 1)

nagynyomasu vizsugarral 4) tisztitoszerrel

piszkos, zsiros tiszta vizzel lemosni, kiszaradni hagyni 1)

. laza, nem terhelhet6 leverni, lekefélni, leseperni 1)
asvanyi
fedovakolatok eavenetlen kiegyenliteni megfelelé habarccsal, kiilon
9y munkafolyamatban (kivarast betartani)
kivirdagzasok 3) szarazon lekefélni és leseperni 1)
nedves 3) kiszaradni hagyni
poros leseperni 1)
. . nagynyomasu vizsugarral 4) tisztitoszerrel
piszkos, zsiros . ; 207 ; ;
tiszta vizzel lemosni, kiszaradni hagyni 1)
asvanyi laza, nem terhelhet6 leverni, lekefélni, leseperni 1)

alapvakolatok kiegyenliteni megfelelé habarccsal, kiilon

egyenetlen, hibas 2) munkafolyamatban (kivarast betartani)

kiviragzasok 3) szdrazon lekefélni és leseperni 1)

nedves 3) kiszaradni hagyni

- mélyalapozé és/vagy vakolatmegerdsité nem megfelel6 intézkedés
-1 cm feletti eltérés a simasagi vizsgalat szerint

- felszivargé nedvesség esetén az okot megsziintetni

- max 200 bar

Tennivalok szerves kotésti festékek és vakolatok esetén

Alapfajta Allapot Tennivalok

mechanikusan eltavolitani vagy lemarni tiszta vizzel

diszperzios festék nem teherbird lemosni, kiszaradni hagyni 1)

miigyantas vakolat teherbird tiszta vizzel lemosni, kiszaradni hagyni

- mélyalapozé és/vagy vakolatmegerdsité nem megfelel6 intézkedés

A feliilettel szemben tamasztott kdvetelmények



Allvanyozas

Ha dllvanyozas sziikséges, akkor azt olyan modon kell elkésziteni, hogy biztonsdgosan tegye lehetévé a
szakszer(i munkavégzést. Ha nincs lehet6ség az allvanyozasi mod miatt épités kdzbeni felliletvéde-
lemre (pl.: allvanyhalo, védé félia) akkor olyan THR kombinacidt és/vagy kivitelezésiitemezést kell
valasztani, ami mellett utasitas szer(en elvégezheté a munka.

Feliiletvédelem

Epiiletvédelem soran takarassal, lera-
gasztassal, ideiglenes lefedésekkel
minden épiiletrészt meg kell évni a ra-
keriilé6 anyagoktdl (ragaszté(k), alapo-
z6, vakolat). Munkateriiletvédelem k&-
rébe tartozik az altalanos munkahelyi
rend biztositasa, aminek tobbek kdzott
része az épitési anyagok megfeleld ta-
rolhatésaganak megoldasa. THR épi-
tés esetén gondoskodni kell arrél, hogy
a csatlakoz6 szerkezetek illeszkedje-
nek a hdészigetelé rendszerhez. Sziik-
ség esetén ezeket at kell alakitani, vagy
at kell helyezni, esetleg ki kell cserélni.
Példaul: ablakparkany, attikabadogo-
zas, villamharito, el6tetd, gazcsé, kapu-
telefon, villanykapcsoloé, lampa stb.
Alapelv: hoszigetel6 anyag sehol nem
épitheto be védo kéreg nélkiil!

A THR inditasa

THR inditasa torténhet labazati-, vagy
fogaddszinti zartcellas hészigetel6hoz
csatlakoztatva, illetve meghatarozott
sikrél. Minden esetben meg kell felelni
annak az altalanos szabalynak, hogy
a THR kialakitdsa minden hatar térség-
ben (alul, oldalt, feliil) zart legyen. Ha a labazati- és a homlokzati hészigetelés vastagsaga meg-
egyez0, akkor szabalyos felragasztassal folytathaté az addig elkésziilt THR, majd egyiitt torténik
a felliletkiegyenlités és a feliileti hal6zas. Ha a labazati h6szigetelés vékonyabb, mint a homlokzati,
akkor javasolt a vizorrprofilos kialakitds. Ha vastagabb a labazati hészigetelés a homlokzatinal,
akkor meg kell tervezni a kiallé labazati THR felsé zarasat, sziikség esetén ferde lecsapasat, burko-
lasat, lefedését.

A kivitelezés lépései
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Hoszigetelo tablak ragasztasa

Alahalézas soran min. 10 cm szélességben (iveghalo savot kell Thermodam ragasztdval a hordozo alap-
ra, ragaszto-alakenéssel felragasztani, azaz beagyazni, majd annak tulnyulo része keriil atforditasra a ra
kertilé hészigetelésre.

Hészigetelés ragasztasa torténhet: teljes feliileten, vagy perem + pont ragasztassal. Teljes feliile-
ten torténd ragasztas soran a hészigetel6 lap teljes hatlapjara ragasztét kell felhordani, szalas
hészigetel6 esetén mindig két fazisban:

1. Vékony rétegben, normal acél glettvassal kell tigymond bevasalni, vagy ravasalni a Thermodam
ragasztot a lemezre a szalak kdzé préselve, majd a ragasztashoz sziikséges tényleges mennyiség
felvitele kdvetkezik. Perem + pont ragasztas esetén a megfeleléen el6készitett Thermodam ragasz-
tét a hoszigeteld lap hatoldalanak szélén korbe Ugy kell folyamatosan felhordani, hogy a majdani
szétnyomaskor a legkevesebb ragaszté nyomadjon ki, mikdzben a ragasztas minél kozelebb keriil-
jon a tabla széléhez.

2. Ezt kdvetben a tabla belsé feliiletén tobb pontba keriiljon ragasztépogacsa. Javasolt a peremra-
gasztason beliili 3 pogacsa alkalmazasa, mert igy biztonsaggal ragasztéalatamasztas kerdll
a dlbelezési helyekre. Mechanikai rogzités alkalmazasa esetén, ahol dlbel lesz, ott mindenképpen
ragasztasnak is lennie kell! A felhelyezéskor szétnyomott ragasztas minden esetben érje el a feliilet
40%-at! Ragaszto a tablak illesztései k6zé ne keriiljon.

A felhelyezéskor szétnyomott ragaszté végleges vastagsaga nem haladhatja meg az 1 cm-t!

Ha ez nem elégséges a hordoz6 alap siktdl valo eltérésének kiegyenlitésére, akkor vagy az alapot
kell pl.: vakolassal, levéséssel javitani, vagy a hészigetel6 tablak cm-kénti vastagsagvaltoztatasaval
lehet bedllitani a megkivant minéséqu sikot. A hészigetel6 tablak felragasztasa mindig alulrél folfe-
le torténik, fekvé tablakkal, lehet6leg félkotésben, de legalabb 1/3 tablaatfedéssel, szorosan egy-
mashoz illesztve, hézagmentesen. Epiiletsarkokon fél tablanal kisebb nem épithetd be. A sarok-
csatlakozasokat fogazott-, soronkénti valtott tulnyulassal kell elkésziteni. Nyilaszaréknal és falifiil-
kéknél ugy kell elhelyezni a hészigetel6 tablakat, hogy a sarkokhoz ne keriiljon illesztési hézag.

A kivitelezés lépései



A hészigetelés feliiletének kiegyenlitése

A hdszigeteld tablak ragasztasat kovetden, az esetleges sikbéli eltéréseket csiszoldssal, vagy tobbrétegi
gletteléssel meg kell sziintetni. A normal fehér, vagy sziirke, grafitos EPS hdszigetel6k esetében
a csiszolast kézi, vagy elszivés gépi csiszoldval, ajanlottan 30/40-es szemcseeloszlasu csiszoldva-
szonnal kell elvégezni. A csiszolast kdvetéen gondos portalanitas sziikséges. Szalas hészigetel6-
kon az eredeti, gyari feliilet anyagszerkezete nem valtoztathaté meg, ezért csiszolni nem szabad.

A fellilet tobblet tapaszolasos kiegyenlitése ezeknél az anyagoknal kettdés célt szolgal:

1. siktdl vald eltérés megsziintetése

2. halébeagyazast megel6z6en az els6 ragasztoréteg ra/bevasalasa a feliiletre.

Mechanikai rogzités

A hészigetel6 tablakat mechanikusan is rog-
ziteni kell, a kihtzasi vizsgalat alapjan ké-
sziilt jegyz6konyv szerinti tipusu ddbelek-
kel, min. 6db/m? mennyiségben.

A diibeleket csak akkor szabad telepiteni,
ha a rendszerragaszté megkotott. A telepi-
tést kovetdéen a dibeltanyérok a szigete-
I6lapok kiilsé sikjaig érhetnek, de torekedni
kell arra, hogy maximum 1,0-1,5 mm-nél
jobban ne siillyessziik be. Amennyiben ez
nem sikeriil, Ugy a ddbeltanyérok feletti
Uireget a szigetel6lappal egyenértékd tomi-
téanyaggal kell potolni (pl.: PUR hab).

Kiegésziték és profilok elhelyezése. Epiilet-
sarkokon, éleken a feliilet védelme érdeké-
ben halés élvédét kell beépiteni. Nyilasza-
rok-, vagy falifiilkék sarkainal a ferde iranyu
erok felvételére kell beépiteni az un. diago-
nalis-, azaz 45°-al elforditott erésité halé
betéteket. A betétek minimalis mérete
30x60 cm.

A kivitelezés lépései 35
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Kiegészitok és profilok elhelyezése

Epiiletsarkokon, éleken a feliilet védelme érdekében halds élvédat kell beépiteni.
Nyilaszardk-, vagy falifiilkék sarkainal a ferde iranyu erék felvételére kell beépiteni az un. diagona-
lis-, azaz 45°-al elforditott er6sit6 hald betéteket. A betétek minimalis mérete 30x60 cm.

Haloé beagyazasa

Minden Thermodam THR hészigetelésére
erdsitd alapréteg keriil, ami Thermodam rend-
szerragasztoba beagyazott livegsziovettel ké-
sziil.

Els6 fazisban rendszerragasztét kell fel-
hordani a hészigetelés homloksikjara és
abba kell beleagyazni az livegszovetet.
A szilard, atcsiszolt és portalanitott hészi-
getelésre kerdiil a fellileterésité livegszovet
halé, Thermodam rendszerragasztoba
agyazva. A ragasztokeverék megegyezik
a hészigetelés felragasztasanak anyagaval.

Az alkalmazott livegszovet halo, specialis
Osszetétell lugallo iivegszalbdl font és
hurkolt, megfelel6 racs méretd, specidlis
bevonatu termék min. 145 g/m? MSZ EN
13 499 és 13 500 szerint. Halobeagyazas
legfontosabb mozzanata az un. ragasz-
t6-aldkenés. Tehat elsé fazishan mindig
a beagyazo rendszerragasztot kell felhor-
dani, majd abba agyazni az iivegszovetet
min. 10 cm-es atfedéses toldasokkal.

A kivitelezés lépései



Vakolat alapozas

Az atcsiszolt, portalanitott €s ellenérzott felii-
letli halobeagyazason, annak szdradasat ko-
vetden torténhet a Thermodam alapozo hasz-
nélata.

Az alapozé és a vakolat kotéanyag tipusa-
nak meg kell egyeznie (akril alapozohoz ak-
ril vakolat, valamint szilikon alapozéhoz
szilikon vakolat). Az alkalmazott vakolat
szinszamanak, megfeleléen szinezetten
keriil forgalomba. A szinszamokat vodron-
ként, felhasznalas el6tt mindig ellenériz-
ziik!

A Thermodam alapozé kvarc adalékot tar-
talmaz ezért minden esetben alaposan at
kell keverni. Felhordhaté ecsettel, vagy fes-
t6 hengerrel. Lényeg, hogy egyenletes le-
gyen a bevonat, ne maradjanak alapozat-
lan csikok, mert akkor nem azonos nedv-
szivo képességl alapot kap a vakolas,
és a végs6 megjelenés szintén romlik.

Vakolat felhordasa

A vakolat felhorddsa csak lealapozott, szaraz
alapfeliiletre torténhet.

Szines termék esetén, egybe fiiggd feliiletre,
csak azonos sorozat szamu terméket szabad
felhasznalni. A vakoléanyagot alaposan at
kell keverni, keverészaras furéberendezéssel.
A vodortetére, vagy belsé peremre keménye-
dett, részben, vagy egészben megkotott
anyagrészeket el kell tavolitani, tilos vissza-
keverni.

Valamennyi szerszam rozsdamentes anyagu
legyen (savallé acél, kemény miianyag, stb.)
A gyérilag bedolgozasra kész vakoldéanyagba
a gyartoi szinezéket kivéve, semmilyen utdla-
gos adalékot adni, mas vakoléanyaggal ke-
verni tilos, higitani nem javasolt.

A kivitelezés lépései
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Megfelelé idéjarasi koriilmények kézott, tiszta, pormentes, ellendrzétt feliileten, pontosan beazonositott,
alaposan atkevert, friss anyag felhorddsaval kezdheté meg a munka. A homlokzat szinezését fontrél
lefelé kell végezni (igy nem hullik a mar kész feliiletre a friss anyag). Felfelé, oldalra mozgatott simi-
t6-huzasokkal kell kenni a feliiletre, szemcsevastagsagnal kissé vastagabban. A vékonyan felhu-
zott vakolat szemcsehidnyos lesz, mely foltosodashoz vezet. Egy homlokzati egységet egy munka-
menetben egyhuzamban, leallas nélkiil kell elkésziteni.

Elvalasztani szinhatarképzésnél, tagolasoknal, ereszcsatorna ejtévezetéke mogott, vagy tudatosan
beiktatott leragasztott elvalasztasnal lehet.

Egy munkafeliilet felhordasa utan, a kotés litemétél fliiggben, ahogyan hiiz az anyag, keriilhet sor
a betomdritésre és struktiraképzésre. Az eldolgozas szerszama muianyag simit6, kemény PVC glet-
tel6. A dorzsolés iranya adja a fellilet mintazatat. Korkoros, egyenes: vizszintesen, fliggélegesen,
vagy esetleg ferdén. Az elkésziilt fed6réteg mindsitésének, megitélésének alapja nem lehet surld
fényben torténd vizsgalat! Az értékelést a feliilettel szembe allva, a vizsgalt homlokzati egységet
egészben latva kell végezni. A feliiletnek igy homogénnek és egységes megjelenésiinek kell lennie.

AZ UTMUTATO ALAPJAUL SZOLGALO DOKUMENTUMOK:

- Teljesitmény nyilatkozatok

- Thermodam homlokzati hészigetel rendszer A-73/2016 sz. Nemzeti Mdszaki Ertékelése

- MEvSz Mdszaki Irdnyelv; Bevonatréteggel ellatott, tobbrétequ, ragasztott tablas homlokzati hé-
szigetel6 rendszerek (ETICS_THR) kialakitasa

- MEvSz Kivitelezési Iranyelv; Bevonatréteggel ellatott, tébbréteg(, ragasztott tablas homlokzati
hészigetel6 rendszerek (ETICS_THR) kivitelezése

- ETAG 004 Bevonatréteggel ellatott tobbrétegl homlokzati h6szigetelé rendszerek Eurépai Misza-
ki Engedélyezésének utmutatdja

A kivitelezés lépései
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HOSZIGETELS RENDSZEREK

és gyozodj meg rola személyesen, hogy mit is tudnak
igazan nyujtani a Thermodam hoszigetelo rendszerek.
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Cimdnk: Nyitvatartas:
4030 Debrecen, i Hétfo - Péntek: 8:00-17:00
Monostorpalyi ut 162. Szombat: 8:00-14:00

elérhetoségeink barmelyikén.

Email: Telefon:

info@thermodam.hu = +36 52 440 151

I www.thermodam.hu
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